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Dişhekimliğinde Mumlar;
• Protez yapım aşamasında ölçü alındıktan sonra 

sert alçıdan elde edilen model üzerine kaide 
plağı hazırlanır. Kaide plağının üzerine de «mum 
duvar» mumdan hazırlanır. Bu sayede mum 
duvar hastanın ağzına yerleştirilerek okluzal
ilişki kaydedilir.

• Artikülatöre alınan mum duvar üzerine yapay 
dişler dizilerek hasta ağzında prova edilir.

• Modelaj mumları parafin ve balmumu 
karışımından oluşur.



Okluzal şablonlar hazırlanırken boyutları ortalama 

değerlerle belirlenir. Mum duvarların yüksekliği bazı 

hastada kaybedilen dişlerin kron boyutuna ve dişler 

çekildikten sonra meydana gelen kemik rezorbsiyonuna

bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ancak mum şablonlar 

ortalama bir yükseklikte hazırlanırsa çene ilişkileri 

alınırken daha az işlem gerektirir ve hastanın koltukta 

geçireceği zaman kısalır.



• Özellikle üst dudak bölgesinde şablonların labial
dolgunluğu okluzal dikey boyutu 
etkileyeceğinden önemlidir. Labial dolgunluk 
desteği yeterli değilse görüntü bozulur ve bu 
durum okluzal dikey boyutunun hatalı 
ölçülmesine neden olur.

• Labial desteğin ortalama miktarı insiziv papilin
yeri ile belirlenir.



Okluzal dikey boyut YÜKSEK 
tespit edilmiş. Dudaklar 
kapanmıyor.

Okluzal dikey boyut ALÇAK 
tespit edilmiş. Yüz çökmüş.
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Dudaklarla mum duvarın ilişkisi
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Kaideler Modele Mum ile Sabitlenir



Mumdan Şablon Yapımı



Mum Şablonun Düzeltilmesi
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Alt Çene Mum Şablon Hazırlığı
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Alt Çene Mum Şablon Hazırlığı



Alt‐Üst Mum Şablon (Duvar)




